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1. OPSTI PODACI

| Vrsta proizvoda: Zidni viseci keramicki pisoar, glazura je sjajne bele boje J
| Oznaka proizvoda: Pisoar sa elektronikom iz serije »Posejdon« |
[ Proizvodac: “Sanitarna Keramika Leskovac” d.o.o.-Leskovac |
fUzorkovanje izvrsio: Predstavnik naruéioca ispitivanja |
| Oznaka na uzorcima: Zastitni znak; Leskovac; 25 01 2017, SRPS U.N5.100 |
| Koli€ina na koju se odnosi uzorkovanje: Nije navedena u dopisu |
| Datum prijema uzorka: 09.03.2017. godine |
| Datum poéetka ispitivanja: 09.03.2017. godine |
| Datum izdavanja Izvestaja: 22.03.2017. godine |
rRok vazenja lzvestaja do: 22.03.2018. godine |

ATS - Akreditaciono telo Srbije, reSenjem broj 01-58 od 18.12.2016. godine, Laboratorija za ispitivanje materijala ispunjava uslove za ispitivanja,
kao kompetentna i nezavisna laboratorija

CERLABS - European Network of the National Ceramic Laboratories
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II- REZULTATI ISPITIVANJA:

2.0 Osnovne mere

Merna oprema:

Merna traka 3 m, identifikacioni br. M23, rezolucije 1 mm, “Unior”, tip 7105 - Engleska
Pomiéna merila mernog opsega: 0 - 500 mm, rezolucije 0,01 mm, “Kern” - Nemacka
0 - 300 mm, rezolucije 0,01 mm, ,SCHUT Filleta“ - Nemacka

2.1 - Mere za povezivanje

Rastojanje izmedu linije koja
prolazi kroz centar dovodnog
otvora i povrsine kojom se pisoar
pricvr§€uje za zid............ccceeeee.

Dubina unutrasnje
cilindriénog dela ispred ruba.........

Rastojanjeizmedu centra
odvodnog otvora i povrsine kojom
se pisoar pri¢évr§cuje za zid..........

Unutrasnji preénik dovodnog

Spoljasnji pre¢nik
odvodnog otvora .............ccceeeeeeee

Spoljasnji cilindriéni deo odvodnog
otvora bez Zleba.................ccco...

Pre¢nik ravnog kruzZnog prstena
oko dovodnog otvora................

Rastojanje izmedu vertikalne
ravni koja prolazi kroz centar
odvodnog otvora i povrsine kojom
se pisoar pri€vrséuje za zid...

A= 50 + 5 mm

B =2 20mm.

C=65+5mm

d=35+2mm

D=50+ 2mm

E = 30mm

F = 50mm

G 2 42mm

2.2. — Deklarisane mere, prema katalogu proizvodaca:

Dozvoljeno odstupanje +3% ( prema SRPS U.N5.100)

= SifNA. e
- Rastojanje najudaljenije
tacke od zida.............

Deklarisano (mm)

720 £ 21
365 + 11

290+ 8

lzmereno

........................... 282 mm
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3.0 - Fizicko hemijska svojstva, prema SRPS U.N5.101
Uslovi kvaliteta prema SRPS U.N5.100
3.1.Upijanje vode ..........cceeveeeeenns Aritmeticka srednja vrednost ...0.5 % ................... 0.11%

(Tehnicka vaga «Kern« Pojedina¢na najveca vrednost..0.75% ................... 0.16%
do 2200gr, klase tacnosti 0.01gr.

3.2. Otpornost glazure prema:

- uticaju 3%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora HCl.............cevvveeeeen. boje ili teksture...........cccccceuuuurrunnnnnneee. boje niti teksture
- uticaju 3%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
IASHVOIER. KOH sssumsssennsnmy DOJE 11 IEKSWING ssamminssinmsnsssmsnssminsssmmmsns boje niti teksture
- uticaju 10%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora CH3COOH.............. Do ili tEKSIUID. s cssssvssssmmmsssmmssnssswnsamss boje niti teksture
3.3. Otpornost prema naglim Ne sme doci do pojave : Nema vidljivih
promenama temperature....... odljuskivanja, pukotina ili vilasavosti... promena
3.4. Otpornost glazure prema Ne sme se pojaviti trajna mrlja............ Ne ostavlja
stvaranju mrlja.........ccccceeeeeees trajnu mrlju
3.5. Tvrdoca glazure (po Mos-u)....  MiNIMUM .........cccoiiiiiiiiiiiiiininnne. 4 4
4 - NALAZ:

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja uzorka zidnog viseceg keramickog
pisoara: Pisoar sa elektronikom iz serije »Posejdon«, proizvodaca i narucioca ispitivanja
“Sanitarna Keramika Leskovac” d.o.0. — Leskovac, konstatuje se da su dobijeni rezultati u
granicama propisanih standarda SRPS EN 80 i SRPS U.N5.100.

I1zlozeni rezultati se odnose na koli€inu iz koje je formiran reprezentativan uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu
verodostojnosti uzorkovanja u slu¢aju kada nije obavljeno pod naSom direktnom kontrolom. Izvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u
celini,niti objavljivati, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

Napomena: izvestaj br.GAK-63/17-SO, vazi do 08. marta 2018. godine ( ,,PRAVILNIK o tehni¢kim i
drugim zahtavima za keramicku sanitarnu opremu*; Sl.List SCG Broj 62 — decembar 2004. godine).

Beograd, 22.03.2017.

Vladimir MiloSevi¢, dipl. ing. teh.
Glavni inZenjer
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